NARODNE LESNICKE CENTRUM

T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
CENTRALNE LESNICKE LABORATORIUM
pracovisko Sokolska 2, 960 01 Zvolen

C. tel.: 045/5314 429, jana.luptakova@nlcsk.org
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PROTOKOL O SKUSKACH B-16-25

Meno ziadatel'a/zdkaznika:

Organizicia:
Adresa:

Uétovné evidenéné &islo:

Opis a stav predmetu skgky:

Datum prevzatia skidobnych vzoriek do laboratoria:

Déatum vykonania skagok

Miesto vykonu skasok:
Pocet dodanych vzoriek:
Odber vzoriek:

Skisobna metoda

od:
do:
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Ing. Jan Hurek, ml.

TT-Trans, s. r. 0.

Spatinské 405/28, Bohdanovce nad Trnavou
7412501

biomasa - pelety

18.2.2025

18.2.2025

27.2.2025

pracovisko CLL

2

zakaznikom

Por. &islo Skﬂ§ana. Metoda Pouzitd metoda
vlastnost N/A Princip Oznadenie

] Vlhkost’ A Gravimetricky STN 18134-2 (SPP 2)
2 Susina A Gravimetricky STN 18134-2 (SPP 2)
3 Priemer N Meranie ISO 17829 (SPP 37)
4 Dizka N Meranie ISO 17829 (SPP 37)
5 2::2;:3:? N Gravimetricky STN EN 15103 ($PP 36)
6 Popol N Gravimetricky STN ISO 1171 (SPP 26)
7 Uhlik N EA-IRD STN ISO 10694 (SPP 4)

Vodik N EA-IRD STN EN 15104 (SPP 4)
9 Dusik N EA-TCD DIN I1SO 13878 (SPP 4)
10 Sira N EA-IRD SPP 4 (ISO 15178)
11 Spalné teplo S/N Kalorimetricky STN EN ISO 18125
12 Vﬁ:g:“" SN | Vypottom STN EN SO 18125

Vysvetlivky skratiek:

SPP - standardny pracovny postup
EA-TCD - elementarna analyza s tepelnovodivostnou detekciou

EA-IRD - elementarna analyza s infracervenou detekciou

Vysledky skiasok
1 2 3 4 5
BYIC:E: znatenic vzorky zékaznik vibkost | Ssusi Priemer | Dizka | OXemové
szotky Oznatenie vzorky zakaznikom ost usina riemer . —
% % mm mm kg/m’
25-0335 Pelety pSenicna slama ¢ista 9,09 90,91 10 6-45 674
H 4 sarsle 5 0,
25.0336 Pelety pSeni¢na + |'<,p|'\0va slama + 5% 9.7 90,28 10 5.53 657
hasené vapno
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6 7 8 9 10
B Ozna&enie vzorky zdkaznikom Fopol Uhlik Vodik Dusik Sira
vzorky 810 °C
% % % % %
25-0335 Pelety pSeni¢na slama Cista 7,30 44.6 5,93 0,795 0,127
? ) 3 e
Sy || AR TR O | 439 5,96 0,498 0,142
hasené vapno
11 12
Evid. &. : ; ' , Vyhrevné
Oznacenie vzorky zékaznikom Spalné teplo| teplo na
vzorky -
vlhkost
Ml/kg Ml/kg
25-0335 Pelety pSeni¢na slama &ista 18,2 15,1
iéna + + 59
25.0336 Pelety pSeni¢na r,eplfové slama + 5% 17.7 14.5
hasené vapno

Vysledky ska3ok sa vzt'ahuju na predmet ski$ania v danom ¢ase a na vzorku, ktora bola prijata po odobrati zakaznikom.

Protokol o skiidke sa bez pisomného stihlasu mézZe reprodukovat’ len ako celok.

Datum vystavenia protokolu:

3.3.2025

Za spravnost’ a technick stranku protokolu zodpoveda a protokol schvélila:

koniec protokolu

Lo 4o um

i

RNDr. Jana Luptakova, PhD.
vedtca CLL NLC

960 01 Zvolen

ICO: 42 001 315
DIC: 2022091027

NARODNE LESNICKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22




